REINIGUN
CUR KERAMISGHE
FIESEN UND PEATTEN-

Dieses Merkblatt soll Sie bei der Reinigung der von Ihnen
eingebauten Oberflachenbeldge (keramische Fliesen und
Platten) unterstitzen. Es beschreibt nicht den Umfang der
(Reinigungs-) Verpflichtungen aus dem Ubernommenen
Vertrag. Diese sind, soweit sie nicht festgelegt sind, dort zu
regeln. Die Vielfalt der Materialien (hier: keramische Fliesen
und Platten) erfordert eine auf das Produkt abgestimmte
Reinigung.

ALLGEMEINES

Marktforschungen, Untersuchungen und vor allem praktische
Erfahrungen belegen, dass Keramik im Vergleich zu anderen
Belagsmaterialien hervorragend abschneidet. Vor allem
dauerhafte Schénheit und leichte Reinigung bei gleichzeitig
hoher Funktionalitat in privaten wie in 6ffentlichen Bereichen
zahlen zu den entscheidenden Kriterien. Alle glasierten und
unglasierten Materialien zeichnen sich durch Oberflachen
aus, die beste Voraussetzungen fUr problemlose Reinigung
bieten. Bitte beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Ge-
brauchsanweisungen und Gefahrenhinweise des jeweiligen
Herstellers. FUr Schaden, die aus der Nichtbeachtung dieser
Anweisungen und Hinweise resultieren, wird keine Haftung
Ubernommen. Keinesfalls Reinigungsmittel verwenden, die
Flusssaure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten.
Diesen greifen auch bei starker Verdinnung die Keramik an.

GRUNDSATZLICHES

Eine Binsenweisheit, aber nach wie vor richtig: Schmutz,
der nicht hereingetragen wird, braucht nicht entfernt
werden! Abstreifroste, FuBmatten, Sauberlaufzonen vor
dem Eingangsbereich halten eine Menge Schmutz ab.

Bei der Reinigung gelten folgende Grundprinzipien:

—

Auswahl des geeigneten Reinigungsmittels.

2. Dem Reinigungsmittel Zeit lassen, den Schmutz
zu unter wandern und anzuldsen.

3. Vorgang mechanisch unterstitzen: bursten
oder wischen in geeigneter Form; keine sog. Pads
oder Bursten mit Schleifkornzusatz verwenden!

4. Den gelésten Schmutz grindlich aufnehmen,

wegspllen oder absaugen.

BAUENDREINIGUNG ODER ERSTREINIGUNG

Darunter versteht man die Bauschlussreinigung, unmit-
telbar nach Fertigstellung des Belages. Nachdem grober
Schmutz abgekehrt worden ist, erfolgt die grindliche Reini-
gung unter Zugabe des geeigneten Reinigers. Fur die Ent-
fernung von Zementschleiern, also Resten von hydraulisch
abbindenden Verlege- und Verfugmaterialien, eignen sich
nur saure Reinigungsmittel, so genannte Zementschleier-
entferner. Saure Reiniger greifen Fugen auf Zementbasis
an. Daher die Fugen durch Vorndssen schitzen und nach
der Anwendung den Belag grundlich klar spilen, eventuell
neutralisieren. Allgemeinschmutz 18sst sich am besten mit
alkalischen Reinigern oder neutralen Reinigern entfernen.

UNTERHALTSREINIGUNG

Der ,Alltagsputz® ist problemlos und wird — je nach
Schmutzanfall und Nutzung — in unterschiedlichen Abstan-
den notwendig sein: wodchentlich, téglich, bei besonders
intensiver Begehung mehrmals taglich. Allgemein reicht zur
Unterhaltsreinigung Wasser mit handelsublichen Reinigern.
Pflegemittelhaltige Reiniger sind nicht notwendig und auf
Dauer eventuell sogar problematisch: Es kénnen sich kleb-
rige Fett-, Wachs- und Kunststoffschichten aufbauen, die
die Optik, Hygiene, Trittsicherheit und Reinigung negativ
beeinflussen.



GRUNDREINIGUNG UND FLECKENBESEITIGUNG

Bei der Grundreinigung handelt es sich um eine intensive
Zwischenreinigung. Durch Einsatz von Spezialreinigern,
erhohte Einwirkungszeiten, verstarkte mechanische Unter-
stlitzung durch Bursten und eventuell Scheuerpulver wird
der Belag grundlich gereinigt.

Fir die Beseitigung der gangigsten Verfleckungen eig-
nen sich folgende Mittel:

Kalkablagerungen, Urinstein, Rostflecken und Metallabrieb:
saure Reiniger, Fugen auf Zementbasis grtindlich vornas-
sen, sauren Reiniger durch Klarspllen oder Neutralisieren
nach der Einwirkungszeit vollstadndig entfernen.

Teer, Bitumen, Farbkleckse, Reste von Dehnungsfugen und
kunstharzvergUtete Medien: Hier eignen sich organische
Loésungsmittel wie z.B. Benzin, Aceton oder so genannte
Abbeizpasten am besten.

Epoxidharze: Mit Abbeizpasten oder speziellen Reinigungs-
mitteln ist eine Entfernung maoglich.

Ole, Fette, Wachse: Stark alkalische Reiniger sind in der
Lage, diese Stoffe anzulésen und zu entfernen. Bei extre-
mer Verunreinigung kann die Wirkung durch Losungsmittel
unterstutzt werden.

Unglasierte Keramik kann eventuell durch Ole, Fette oder
gefarbte Fllssigkeiten eine Verfleckung aufweisen, die nicht
mehr vollstéandig zu entfernen ist.

Gummiabrieb, Bleistiftstriche: Ein chemisches Losen Uber
Reinigungsmittel ist nicht moglich. Hier ist nur eine mecha-
nische Entfernung durch Reiben oder Bursten, eventuell
unterstitzt mit Scheuerpulver wirksam.

Unglasierte keramische Belage Unglasierte, nicht ober-
flachenvergltete Keramik sollte vorbeugend impragniert
werden, wenn vorhersehbar ist, dass gefarbte Flussigkei-
ten, Fette oder Ole auf den Belag einwirken.

Trittsichere keramische Belage Keramische Fliesen und
Platten bieten eine breite Palette trittsicherer glasierter und
unglasierter Serien. Diese Produkte sind ,maBgeschnei-

dert” fur den Einsatz in Gewerbe/Industrie/6ffentlichen
Bereichen/nassbelasteten BarfuBbereich wie Schwimmba-
dern, Duschen, Saunen etc. Sie haben ebene oder je nach
Anwendungsgebiet mikroraue und profilierte Oberflachen.
Trittsichere Oberflachen sind am sinnvollsten maschinell zu
reinigen mit Blrstenmaschinen, Hochdruck- oder Dampf-
reinigern. Die Verfugung muss dabei auf die erforderliche
Reinigung abgestimmt sein. Schleifmittelhaltige Bursten
oder Pads dlrfen dabei keinesfalls zum Einsatz kommen,
da sie die Trittsicherheit verringern.

Reinigungsmittel, -gerdt und —ablauf muissen dabei auf
die Schmutzart und den Anwendungsbereich abgestimmt
sein. Reste von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln
machen den Bodenbelag glitschig, deshalb grindlich klar
spulen. Filmbildende Reinigungsmittel beeinflussen die
Trittsicherheit ebenfalls negativ. Speziell fur nassbelastete
BarfuBbereiche gibt es eine Liste geprufter Reinigungsmittel
flr keramische Belage in Schwimmbéadern (RKListe).

KERAMISCHE FASSADEN

Jede Fassade muss nach der Verlegung oder mechani-
schen Befestigung einer Endreinigung unterzogen werden.
Herkdmmlich verklebte Fassaden eher eine saure Reinigung
zur Entfernung von Zementschleier. Auch nach Jahren lasst
sich eine keramische Fassade mit alkalischen Reinigern,
Dampfstrahlern oder Hochdruckreinigern wieder in den
urspringlichen sauberen Zustand versetzen. Unglasierte
Fassadenplatten im Niedrigbereich kbnnen zum Schutz vor
Fleckenbildung und Sprthfarben impragniert werden (siehe
Unglasierte Keramische Belage). Graffitis lassen sich am
besten mit organischen Losungsmitteln oder Abbeizpasten
entfernen.

HERSTELLERHINWEISE

Dieses Merkblatt kann nicht auf alle Fragen und Problemfélle
eingehen. Reinigungsfragen sind vielfaltig. In Zweifelsféllen
wenden Sie sich daher an den Hersteller der verwendeten
Produkte. Die meisten Hersteller haben Reinigungshinweise
fUr ihre Produkte (siehe z.B. Internetauftritt) und stehen flr
Fragen gerne zur Verflgung.
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